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Zalecenia dotyczace montazu stopnic granitowych typu "Bullnose”

W przypadku montazu gotowych stopnic granitowych z noskiem zaleca sie stosowanie klejow typu C2 TE 51 (ulepszone odksztatcalne kleje
cementowe do stosowania na zewnatrz, o wydtuzonym czasie otwartym np. Mira 3130. oraz fug typu CG2 (fugi do stosowania na zewnatrz o
niskiej nasigkliwosci i odpornos¢ na scieranie). Wszyscy producenci klejow cementowych wykonuja tego typu materiaty do uzytku zewnetrznego.
Montaz odbywa sie tradycyjng metoda na zaprawie cementowej, ale za odpowiednie przygotowanie i natozenie kleju odpowiada montazysta.

WSKAZOWKI DOTYCZACE UKLADANIA ELEMENTOW STOPNICOWYCH

1. Przyg ie miejsca zu: Upewnij sie, ze podtoze jest stabilne, rowne i dobrze przygotowane. Usun wszelkie zabrudzenia, thuszcz,
farbe lub inne substancje z powierzchni, na ktérej beda montowane stopnie.

2. Pomiar i ciecie: Zmierz szerokos¢ i gtebokos¢ kazdego stopnia, ktory zamierzasz zamontowa¢. Nastepnie przy uzyciu szlifierki katowej lub
pity z tarcza diamentows, dokonaj precyzyjnych cie¢ w kamieniu granitowym, aby dopasowac¢ stopnie do wymiaréw schodéw. Pamietaj o
zostawieniu dodatkowej przestrzeni na fugi miedzy stopniami.

3. Przygotowanie zaprawy klejowej: Przygotuj zaprawe klejowa zgodnie z instrukcjami producenta. Natdz zaprawe na powierzchnie stopnia
oraz na spod stopnicy za pomoca grzebienia do zaprawy klejowej aby zapewni¢ solidne wiagzanie bez pustych przestrzeni.

4. Montaz stopni: Rozpocznij od montazu stopnia najnizej potozonego. Nat6z stopien na odpowiednie miejsce i delikatnie wcisnij go w
zaprawe klejowa. Upewnij sie, Ze stopien jest wypoziomowany za pomoca poziomicy. Jesli jest potrzebne, uzyj gumowych klinow
poziomujacych, aby dostosowa¢ poziom. Powtarzaj ten proces dla pozostatych stopni.

Pamietaj: Dot noska stopnicy typu "bullnose” powinien opierac sie o gorna krawedz podstopnicy! Za "noskiem" nalezy wtozy¢ sznur dylatacyjny
lub element ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 5mm. Nie zaleca sie uktadania stopnia przed ptaszczyzne podstopnicy bez szczeliny
dylatacyjnej.
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5. Dociskanie i wyréwny ie: Po zamontowaniu kazdego stopnia uzyj mtotka gumowego, aby delikatnie docisna¢ go do zaprawy klejowej i
zapewni¢ dobrg przyczepnos¢. Sprawdz ponownie poziomowanie i dostosuj stopnie, jesli to konieczne.

Usuwanie nadmiaru zaprawy: Po zastygnieciu zaprawy klejowej usun nadmiar przy uzyciu szczotki stalowej. Upewnij si¢, ze powierzchnia stopni
jest czysta i pozbawiona resztek zaprawy.

6.Usuwanie nadmiaru zaprawy: Po zastygnieciu zaprawy klejowej usun nadmiar przy uzyciu szczotki stalowej. Upewnij sie, ze powierzchnia
stopni jest czysta i pozbawiona resztek zaprawy.

7. Fugi: Po zakonczeniu montazu i usunieciu nadmiaru zaprawy, wykonaj fugi miedzy stopniami za pomocg odpowiedniego materiatu.

8. Impregnacja: Upewnij sig, ze ptyty granitowe sg czyste i suche przed rozpoczeciem procesu impregnacji. Usun wszelkie zabrudzenia, plamy
lub resztki kleju za pomocg odpowiednich srodkéw czyszczacych do granitu.

Wybdr impregnatu: Wybierz odpowiedni impregnat do granitu. Istnieje wiele rodzajéw impregnatéw dostepnych na rynku, wiec upewnij sig, ze

wybierasz ten, ktory jest przeznaczony do stosowania na ptytach granitowych. Mozesz zasiegna¢ porady specjalisty lub skonsultowac sie z
producentem impregnatu.
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